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Sortenverzeichnis 535-SoB-2022.01 nach TL SoB-StB 20 (Technische Lieferbedingungen für 
Baustoffgemische zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau)

Proctorversuch: Optimaler Wassergehalt [%]

Widerstand gegen Frostbeanspruchung

Sortennnummer/ Kategorie, Wert
Eigenschaft

Baustoffgemisch und Korngruppe

Überkorn
Gehalt an Feinanteilen

Art(en) der im Baustoffgemisch enthaltenen 
Gesteinskörnung(en)

UF 3

Widerstand von RC-Baustoffen gegen Frostbeanspruchung
"Sonnenbrand"
Umweltrelevante Merkmale
Proctorversuch: Laboratoriums-Trockendichte [Mg/m³]

15244066

Sortennummer
Baustoffgem.
Korngruppe

Kornform 
Rohdichte [Mg/m³]

Widerstand gegen Zertrümmerung

Wasseraufnahme

Anteil gebrochener Oberflächen

Externe Prüfstelle

F4

NPD
NPD

Wasserdurchlässigkeit [m/s]

Vom Hersteller angegebene Werte
Durchgang durch das Sieb [mm] in M.-%

MDV der Korngrößenverteilung

* gemäß EF Gestein 2021/HE

NPD
ca. 2,0
ca. 7

ca. 2x10-3

NPDCBR-Wert [%]

0/32 Kiestragschicht 
(KTS)

Sand und Kies (Lahn)

OC 90

SI55

ca. 2,6
CNR

SZ32                                                    

SD 10 ≤ 33 M-%*
NPD
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